
การศึกษาศักยภาพของเถาถานหิน 5 แหลงผลิตในประเทศไทยเพื่อใชเปนวัสดุปอซโซลาน
A COMPARATIVE STUDY ON 5-SOURCE OF FLY ASHES IN THAILAND AS POZZOLANIC

MATERIALS

ผูรับผิดชอบโครงการ : ชัย  จาตุรพิทักษกุล,  ไกรวุฒิ  เกียรติโกมล,  สมิตร  สงพิริยะกิจ, เศกสรรค  ชูทับทิม
เผยแพรผลงาน : การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแหงชาติ ครั้งท่ี 5,  24-26  มีนาคม  2542,

พัทยา, จ.ชลบุรี, หนา MAT108-MAT115

การวิจัยนี้เปนการศึกษาเปรียบเทียบศักยภาพของเถาถานหินในประเทศไทยจํ านวน 5 แหลงผลิต  เม่ือใชเถา
ถานหินแทนที่ปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภทที่ 1 รอยละ 20 โดยนํ้ าหนัก  โดยทดสอบคุณสมบัติดานกายภาพและเคมี
นอกจากนี้ยังทํ าการทดสอบกํ าลังอัดที่อายุ 3, 7, 14, 28, 60 และ 90 วัน  ของตัวอยางมอรตารขนาด 50×50×50
มม.3

ผลการวิจัยพบวากํ าลังอัดของมอรตารท่ีผสมเถาถานหินจากทุกแหลงผลิตจะมีคาสูงขึ้นเมื่อมอรตารมีอายุสูงขึ้น 
ดัชนีกํ าลังท่ีอายุ 7 วัน มีคาระหวางรอยละ 70 ถึง 83 และดัชนีกํ าลังเพ่ิมสูงขึ้นเปนรอยละ 76 ถึง 90 เม่ือมอรตารมีอายุ
28 วัน  ซึ่งดัชนีกํ าลังของเถาถานหินจากแตละแหลงจะขึ้นอยูกับความละเอียดและองคประกอบทางเคมีของเถาถานหิน
แตความละเอียดจะเปนปจจัยสํ าคัญที่มีผลตอคาดัชนีกํ าลังอยางมาก

In this research, a comparative study on 5-source of fly ashes in Thailand as pozzolanic materials was
evaluated when 20% by weight of fly ash was replaced Portland Cement type I.  The physical and chemical
properties of fly ashes and compressive strengths of 5-cm cube fly ash mortar were determined at the ages of 3,
7, 14, 28, 60 and 90 days.

The results presented that the compressive strengths of mortar containing 5-source fly ashes increased
with ages.  The strength activity indices at the age of 7 days were in the range from 70 to 83% and increased to
be 76 to 90% at the age of 28 days.  The results also indicated that, the chemical composition and fineness of fly
ashes were the factors affecting the strength activity index, however, the fineness of fly ash was more important
factor on strength activity index than the chemical composition.




